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1 UvoD

1.1 Tento protokol o klasifikaci uréuje klasifikaci vyrobku Alubky s povrchovou tpravou MARRONE
349 SERIE 700 RAGG v souladu s postupy uvedenymi v CSN EN 13501-1:2019.

1.2 Tento protokol o klasifikaci ma 3 strany a mlze byt pouzivan nebo reprodukovan pouze jako
celek.

2 PODROBNE INFORMACE O KLASIFIKOVANEM PRVKU

2.1 Vseobecné

Vyrobek — Alubky s povrchovou tipravou MARRONE 349 SERIE 700 RAGG je vyrabén firmou Aludievo
s.r.o., Prazska 1808, 263 01 Dobti§, Ceska republika. Jedna se o hlinikové profily s povrchovou
upravou aplikovanou vypalovanim, které slouzi jako finalni dekorativni oblozeni veskerych ploch
v interiéru i v exteriéru jako jsou provétravané fasady, obklady stfe$nich konstrukcl, obloZeni $titl
a fimskych stfech, plotl, délicich stén apod. jako alternativa za dievéné a plastové palubky.

2.2 Popis vyrobku

Extrudované hlinikové profily tloustky 1 mm s povrchovou Upravou provedenou ze specidlni vypalované
pradkové barvy jsou pomoci vruti & 7x20 mm upevnény na podkladovy rost. Rost je vyroben
z hlinikovych profilli o tloustce stén 1,5+2,0 mm, vné&j§i rozmeér profilli je 30 mm x 20 mm u vertikalniho
profilu, 23 mm x 21 mm u horizontalniho profilu. Tloustka vyrobku s povrchovou Upravou bez
podkladového rodtu je 9+25 mm, plo&na hmotnost 3,7+5,8 kg/m2.

Praskova povrchova Uprava je vyrobena z polyuretanu, aplikuje se v tloustce 60 um pfi specifické
hmotnosti (1,27 + 0,03) g/ecm3. Vyrobce povrchoveé (pravy: Decoral® System S.R.L., Viale del Lavoro 5,
37040 Arcole (Verona), Italie.

3 PROTOKOLY A VYSLEDKY VYUZITE PRO TUTO KLASIFIKACI

3.1 Protokoly

Jméno laboratore .
Cislo protokolu
Adresa Objednatel protokolu o zkousce ZkuSebni postup a datum
Datum vydani
Cislo akreditace
PAVUS, a. s. Aludrevo s.r.o. Pr-20-1.062 | CSN EN ISO 1716:2018
Veseli nad LuZnici | PraZzska 1808 2020-04-06
263 01 Dobiis
AZL ¢. 1026 ;
Ceska republika Pr-20-100 | CSN EN 13823+A1:2018
2020-05-18
3.2 Vysledky
5 Siat Vysledky
Zkusebni post di P t oce .
usebni postup podle arametr zkousek F::,l:‘nni:;a I
CSN EN 1SO 1716 Qrcs (MJ/kg) 3 25,14 -
CSNEN1SO 1716 | Qres (MJ/m?) 3 1,92 <4,0 (A2)
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Beet Vysledky
oce
Zkusebni postup podle Parametr zkougek P':Edmn%';é Splnéni kritéria
CSNEN 13823+A1 | FIGRAG 2y (W/S) 878 | <120(A2)
THReo0s (MJ) 09 <75(A2)
LFS < hrana zku$ebniho télesa - ano (A2)
SMOGRA (m?/s2)" 3 13,4 <30 (s1)
TSPgaos (m?)" 44,9 <50 (s1)
neobjeveni se plamenné horicich - ano (d0)
kapek/astic
1
9 Postup pro vypocdet:  klasicky

4 KLASIFIKACE A OBLAST APLIKACE

41 Klasifikaéni odkazy
Tato klasifikace byla provedena v souladu s CSN EN 13501-1:2019.

4.2 Klasifikace

Vyrobek — Alubky s povrchovou dpravou MARRONE 349 SERIE 700 RAGG je vsouladu sjeho
chovanim pfi zkouskach reakce na ohef klasifikovan jako

Klasifikace reakce na oheri: A2—s1,d0

4.3 Oblast aplikace

Tato kiasifikace plati pro nasledujici parametry vyrobku:
Parametry vyrobku uvedené v kapitole 2.2.

Tato klasifikace plati pro nasledujici aplikace kone¢ného pouziti:

Vyrobek Alubky s povrchovou tpravou MARRONE 349 SERIE 700 RAGG - je urgen k pouziti jako
finalni dekorativni obloZeni veskerych ploch v interiéru i v exteriéru jako jsou provétravané fasady,
obklady streSnich konstrukci, obloZeni $tith a fimskych stfech, plotd, délicich stén apod. jako alternativa
za dfevéné a plastové palubky.

5 OMEZENI

Tento protokol o klasifikaci nenahrazuje schvaleni typu nebo certifikat vyrobku.

Tato klasifikace je platna, pokud nedoslo ke zmé&nam podminek, za kterych byla vystavena. Objednatel
muzZe pozadat vydavajicl organizaci o pfezkoumani vlivu zmé&n na platnost klasifikace.

Zkusebni laboratof nema Zadnou ucast na pfipravé vzork pro zkousku, i kdyz, na vyzadani vyrobce,
poskytuje vhodné osvéd&eni, Ze provadél sledovani pfipravy vzork( pro zkougky.

Vypracoval: Schvalil:

o /s

Ing-Jaroslav.Duf

Ing. Pavla Hejna
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